Gold
Vorkommen und Herstellung
Bergbau

Im ursprünglichen Gestein kommt Gold meistens nur in schmalen Zonen, sogenannten Goldadern vor, dafür ist die Goldkonzentration dort so hoch, dass es sich lohnt, dorthin einen Stollen zu bauen oder das Gestein freizulegen. "Primäre Lagerstätten"

Goldwäsche:
Bei Verwitterung goldhaltigen Gesteins wird Berggold weggeschwemmt und lagert sich in Flusssanden in Form von Goldstaub oder Goldkörnern ab. "Sekundäre Lagerstätten". Dieses so genannte Waschgold wird manuell in Wasser aufgeschlämmt. Aufgrund der höheren Dichte der Goldkörner setzen sich diese rascher ab als die Begleitmaterialien und können abgetrennt werden. Das so gewonnene Gold wird eingeschmolzen. Diese Methode ist sehr primitiv und bietet nur eine Teilausbeute, sowie geringe Mengen an Gold. Nichtsdestotrotz wurde 1896 in Victoria, Australien, ein 71 kg schwerer Gold-Nugget gefunden. Aus ihm gewann man 65 kg reines Gold.
Verwendung
60% der gesamten Goldvorräte werden zu Schmuck- und Luxusgegenständen aller Art verarbeitet. Bereits alte Völker sammelten beträchtliche Mengen an Gold; so enthielt der Sarg des Tutanchamun zum Beispiel 112kg Gold. Je nach Verwendungszweck (z.B. Härte) werden verschiedene Metalle mit Gold zu Legierungen verbunden.

Die zweite wichtige Verwendungsart von Au ist die Geldanlage (30%). Hierbei findet man Au als geprägte oder gegossene Feingoldbarren mit einem Gewicht von 1-1000g, sowie als Münzen auf dem Markt. Die Goldmünzen der meisten Länder sind Legierungen aus 90% Au und 10% Cu. Standard zur Abmessung von Gold ist die Unze Feingold (31,1035g). Die Bezeichnung Karat dagegen bezieht sich auf die Feinheit, den Anteil der Legierung an reinem Gold. Reines Gold hat 24 Karat. 
Ferner findet Gold Verwendung in der Glas- und Keramikindustrie, in der Dentaltechnik, der Elektroindustrie, der Optik und der Raumfahrt. 
	Rotgold: 33,3-58,5% Gold, bis 30% Kupfer und 35% Silber                            5,8-Gramm-Nugget

	Weißgold: 65-80% Gold und 35-20% Palladium
1000/1000 = 24 Karat ("Gold 1000")
750/1000 = 18 Karat ("Gold 750")
585/1000 = 14 Karat ("Gold 585")
333/1000 = 8 Karat ("Gold 333")
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Der Weg des Goldes vom Gestein zu den Menschen
 






